Hilfe, meine Fenster beschlagen auf der AulRen

Immer Ofter rufen Bauherren an, die dieses "Phdnomen™ an ihren Fenstern feststellen und
nach der Ursache fragen.

Dieser Effekt des Beschlagens der Scheiben auf der AuRenseite, also auf der, der Witterung
ausgesetzten Seite des Isolierglases, tritt in der Regel nur bei hochwarmedammenden Glésern
auf.

Gute Warmedadmmglaser haben die warmereflektierende Schicht auf der raumseitigen
Scheibe. Das heif3t, die Warmestrahlung aus dem Zimmer wird wieder in den Raum
zuruckgeworfen. Dadurch dient die Scheibe der Warmedammung.

Gleichzeitig gelangt aber kaum Warme an die auf3ere Scheibe. Die &ullere
Oberflachentemperatur dieses Glases sinkt dann ab. Unter bestimmten
Witterungsverhaltnissen kann die Oberfladchentemperatur der Scheibe unter die
Taupunkttemperatur der Umgebung absinken, und es entsteht Tauwasser

(Ein &hnlicher Effekt entsteht, wenn man mit der kalten Brille im Winter in die Wohnung tritt.
Die Brillenglaser sind abgekuhlt und treffen auf relativ feuchte Raumluft. Es kommt zu
Kondensat auf den Brillengléasern.)

Der Beschlag tritt meist in den friithen Morgenstunden auf und verschwindet nach dem
Erwérmen der Luft wieder.

Oft zeigt sich ein tauwasserfreier Streifen im Randbereich. Dieser Streifen ergibt sich
dadurch, dass im Randbereich eine Verstarkte Wéarmeleitung durch das Glas zustande kommt
und somit hier auch auBen die Oberflachentemperatur héher ist.

Tauwasserbildung auf den AulRenflachen kann als Beanstandungskriterium nicht anerkannt
werden, da es sich um einen

physikalischen Effekt handelt, der gerade bei guten Warmedammglasern entsteht, und
letztlich ein Beweis fur die gute

Warmeddmmung des Glases ist. Abhilfe ist Gber einen Rollladen mdglich, der auRen einen
zusétzlichen Schutz bietet und die

Scheibenoberfldche auRen vor Abkihlung schutzt. Wird der Rollladen nachts
heruntergelassen, bildet sich ein Luftpolster

zwischen Scheibe und Rollladenlamellen. Dieses Luftpolster speichert die Warme, so dass die
Scheibe nicht anlaufen kann.



Bei dieser Aufnahme handelt es sich um ein Fenster mit einem extrem guten
Warmedammglas. Der U-Wert der Scheibe liegt bei 0,7 W/m2 x K.

Die Zimmertemperatur betrug zum Zeitpunkt der Fotografie 18°C. Die AuRRentemperatur lag
bei - 4 ° C, die relative Luftfeuchtigkeit aulen bei 83 %.

Als Isolierglasrandverbund wurde eine Aluminiumkante gewahlt, welche sich im Randbereich
der Scheibe als Warmeleiter auswirkt. Daher der nicht beschlagene Randbereich.
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